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Аннотация. Рассматривается деформация резиновой мембраны толщиной 3 мм под давлением, созда-
ваемым рабочей жидкостью. Мембрана установлена внутри цилиндра и подпирается поршнем. При опускании 
поршня мембрана перемещается вместе с ним и давление рабочей жидкости деформирует мембрану, растягивая 
резину по краям поршня. Представлено решение задачи по определению разрушающих напряжений, особенно в 
области, близкой к креплению мембраны, где происходит основной прогиб резины, ее выворачивание на дру-
гую сторону. Приведены расчет и анализ полученных результатов области в углах мембраны по краям поршня, 
где резина под давлением растягивается. Задача решается как статическая в осесимметричной постановке без 
учета трения с использованием программы ABAQUS. Рассматривается самый опасный вариант при нулевом 
трении между резиной и металлом, причем резина рассматривается как нелинейно-упругий слабосжимаемый 
материал. Проанализированы результаты численных расчетов по критерию прочности на основе стандартных 
показателей резины: предела прочности и удлинения при разрыве. Представлен вывод о работоспособности 
мембраны по критерию прочности.  
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Abstract. Deformation of a 3 mm thick rubber membrane under pressure created by working fluid is considered. 

The membrane is installed inside a cylinder and supported by a piston. When the piston is lowered, the membrane 
moves with it and the pressure of the working fluid deforms the membrane, stretching the rubber along the edges of the 
piston. A solution to the problem of determining the breaking stresses is presented, with special attention being paid to 
the area close to the membrane fastening, where the main deflection of the rubber and its inversion to the other side 
occur. Calculation and analysis of the results obtained of the area in the corners of the membrane along the edges of the 
piston, where the rubber is stretched under pressure, are performed. The problem is solved as a static one in an axi-
symmetric formulation without taking into account friction using the ABAQUS program. The most dangerous option is 
considered with zero friction between rubber and metal, and rubber is considered as a nonlinearly elastic, weakly com-
pressible material. The results of numerical calculations on the strength criterion based on standard rubber indicators: 
tensile strength and elongation at break are analyzed. A conclusion is presented about the performance of the mem-
brane according to the strength criterion. 
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В манометрических приборах в качестве упругого элемента применяется мембрана, 

представляющая собой пластину, которая под действием давления подвергается значитель-
ным упругим прогибам. Мембраны используют как чувствительные элементы в приборах или 
как разделители двух сред, уплотнители при передаче перемещений из области давления или 
вакуума [1]. 

Для изготовления мембран широко применяются эластомерные материалы, обладаю-
щие нелинейными свойствами. Изделия из этих материалов могут испытывать деформации 
без разрушения [2—7].  

Непрерывно возрастающие требования к резиновым мембранам, которые используются 
в установках с повышенными нагрузками и давлением, а также испытывающих химико-физи-
ческие воздействия, являются объектами конструкторских и технологических расчетов [8]. 

В настоящей статье рассматривается мембрана толщиной 3 мм, недеформированная 
форма которой показана на рис. 1. Мембрана установлена внутри цилиндра и снизу подперта 
поршнем (рис. 2, слева). Под давлением p = 1,0 МПа, создаваемым рабочей жидкостью, пор-
шень опускается в нижнее положение (рис. 2, справа). При этом мембрана выполняет роль 
изолятора, не пропуская рабочую жидкость дальше. При опускании поршня мембрана пере-
мещается вместе с ним и давление рабочей жидкости деформирует мембрану, растягивая ре-
зину по краям поршня. 

 
Рис. 1 

 

Окружающая 
среда 

Рабочая жидкость

 
Рис. 2 
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В этой задаче представляет интерес значение разрушающих напряжений, особенно в 
области, близкой к креплению мембраны, где происходит основной прогиб резины, ее выво-
рачивание на другую сторону. Также заслуживает внимания область в углах мембраны по 
краям поршня, где резина под давлением растягивается. 

В качестве материала мембраны рассматривается стандартная высокоэластичная резина, 
имеющая следующие характеристики: модуль Юнга Е = 4,1 МПа, предел прочности 
y = 17,6 МПа, удлинение при разрыве y = 6,0. При этом предельные разрушающие напряже-
ния определяются из условия слабой сжимаемости резины: 

   пр 1 6 1 17,6 123 МПа.у у          

Коэффициент запаса прочности можно определить как 

пр

M

,s



  

где M  — напряжение по Мизесу. 

Задача относится к области нелинейной упругости [9—15]. Для ее решения использова-
лась программа ABAQUS. Резина рассматривалась как нелинейно-упругий слабосжимаемый 
материал. Для описания упругого поведения резины использовался полиномиальный упругий 
потенциал  

       22 el
10 1 10 2 20 1
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где 1/3/i iI I J , I1, I2 — инварианты меры деформации Коши — Грина; J, Jel — третий инва-

риант градиента места; D1 — постоянная сжимаемости, зависящая от коэффициента Пуассона 
и упругих постоянных: 
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Коэффициент Пуассона  принят равным 0,48. Величины упругих постоянных, как пра-
вило, определяемые по нагрузочным кривым, для используемой резины следующие: 
C10 = 0,6925 МПа, C02 = 0,0261 МПа, C20 = 0,0106 МПа; D1 = 0,0585 МПа. 

Задача решается как статическая в осесимметричной постановке. Осесимметричная мо-
дель показана на рис. 3. Трение не учитывается. Рассматривается самый опасный вариант при 
нулевом трении между резиной и металлом.  

 Верхняя планка 
Мембрана 

Фиксатор 

Цилиндр 

Поршень 

 
Рис. 3 

Модель состоит из пяти элементов: мембрана, стальной поршень, стальной цилиндр, 
верхняя стальная планка, стальной фиксатор, необходимый для поджатия мембраны. Отли-
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чие модели от чертежа заключается в том, что и поршень, и цилиндр удлинены. Причина в 
том, что на практике перемещение поршня под давлением начинается сразу с деформацией 
резины под действием этого давления. В расчетах же сначала подается давление, резина де-
формируется и только потом происходит перемещение поршня. При коротком поршне до его 
перемещения при растяжении резины она может выйти за края поршня, чего на самом деле не 
происходит. Удлинение поршня необходимо, чтобы удержать деформированную мембрану. 

Задача решалась в три этапа. 
I этап — установка мембраны. Осуществляется поджатие резины верхней планкой и 

фиксатором. Верхняя планка сжимает резину на 1 мм. Фиксатор не перемещается. Задается 
перемещение вверх цилиндра. Начальное положение цилиндра подобрано так, чтобы он не 
касался резины. 

II этап — подача давления p. Давление подается на свободную наружную стенку мем-
браны и верхнюю поверхность планки. Поршень, верхняя планка, фиксатор и цилиндр фик-
сированы. 

III этап — перекладка мембраны. Задается перемещение поршня вниз. Задаются пере-
мещения поршня и верхней планки. Цилиндр и фиксатор не перемещаются. Давление про-
должает действовать на стенку мембраны. 

Деформированная модель и поле разрушающих напряжений после I этапа, т.е. после 
поджатия мембраны, показаны на рис. 4 и 5. Напряжения не велики: М = 3,5 МПа, фиксиру-
ются в месте, где разрушения не будет. 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 
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Деформированная модель и поле разрушающих напряжений после подачи давления 
(после II этапа) показаны на рис. 6; максимальное значение разрушающих напряжений  
М = 9,9 МПа. Деформированная модель и разрушающие напряжения после перекладки мем-
браны — на рис. 7, максимальное значение разрушающих напряжений М = 10,9 МПа.  

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

Для наглядности значения разрушающих напряжений сведены в таблицу. Минималь-
ный коэффициент запаса прочности 11,3.  

Состояние М, Мпа s пр, МПа 
После подачи давления 9,9 12,4 123 

После перекладки  
мембраны 

10,9 11,3 123 

Можно сделать вывод, что при давлении p = 1,0 МПа мембрана работоспособна, резина 
не разрушится. Единственное требование к изменению конструкции — необходимость уве-
личения длины цилиндра и поршня. 
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